附件1
承诺书
本企业申请办理2017年度新型墙体材料确认企业年审。本企业愿意接受广州市建筑节能与墙材革新管理办公室和各区建设行政主管部门或区墙材革新管理机构的监督，认真落实广州市关于新型墙体材料的各项管理要求。本企业所填报和提供的资料都是真实、有效、合法的，如有虚假，本企业愿意接受各有关部门依据有关法律法规给予的处罚。
企业法定代表人（签字）：
企业公章：
                                                       年    月    日
附件2
新墙材产品检测项目
	序号
	产品名称
	检测项目（需包含以下项目）
	备注

	1
	蒸压加气混凝土砌块
	尺寸偏差、外观质量、抗压强度、干密度
	参照《蒸压加气混凝土砌块》（GB/ 11968-2006）

	2
	混凝土实心砖
	尺寸偏差、外观质量、强度等级、密度等级
	参照《混凝土实心砖》
（GB/T 21144-2007）

	3
	普通混凝土小型砌块
	外观质量、尺寸偏差、最小壁肋厚度、强度等级
	参照《普通混凝土小型砌块》（GB/T 8239-2014）

	4
	轻集料混凝土小型空心砌块
	尺寸偏差、外观质量、密度、强度
	参照《轻集料混凝土小型空心砌块》（GB/T 15229-2011）

	5
	石膏砌块
	外观质量、尺寸偏差、孔与孔之间和孔与板之间最小壁厚、平整度、表观密度
	参照《石膏砌块》
（JC/T 698-2010）

	6
	复合保温砌块
	外观质量、尺寸允许偏差、强度等级
	参照《复合保温砖和复合保温砌块》（GB/T 29060-2012）

	7
	蒸压加气混凝土板
	外观质量、尺寸偏差、干密度、抗压强度、纵向钢筋保护层厚度、结构性能
	参照《蒸压加气混凝土板》（GB 15762-2008）

	8
	建筑用轻质隔墙条板
	外观质量、尺寸允许偏差全部规定项目以及面密度、抗弯承载、含水率
	参照《建筑用轻质隔墙条板》（GB/T 23451-2009）

	9
	纤维增强硅酸钙板
	外观质量、形状与尺寸偏差、物理性能（密度、含水率）抗折强度
	参照《纤维增强硅酸钙板》（JC/T 564-2008）

	10
	纤维水泥平板
	外观质量、形状与尺寸偏差、物理性能（密度、含水率）抗折强度
	参照《纤维水泥平板》（JC/T412-2006）


备注：每种产品所需检测项目结果应在同一份检测报告内。
